PFLEGE und WARTUNG

PANZ-Haustlren sind wartungsarm, leicht zu reinigen und zu pflegen.
Nachfolgend unsere Reinigungs-, Pflege- und Wartungshinweise:

Allgemeines

e Verwenden Sie fir die Reinigung keine Mittel mit unbekannter Zusammensetzung. Sollten
Sie sich lGiber die Wirkung des Reinigers unklar sein, dann probieren Sie es am besten mit
einer Testreinigung an einer optisch unbedenklichen, verdeckt liegenden Stelle des
Bauteiles.

e AulRenliegende Bauteile sind nicht nur der Witterung, sondern auch verstarkter
Beanspruchung durch Rauch, Industriegase und aggressiven Flugstaub ausgesetzt.

e Ablagerungen dieser Stoffe konnen in Verbindung mit Regen- und Tauwasser die
Oberflachen veratzen und das dekorative Aussehen beeintrachtigen. Um ein Festsetzen der
Verschmutzungen zu vermeiden, empfehlen wir eine regelmaflige Reinigung der
Oberflachen.

e Je frilher Verschmutzungen von den Profilen entfernt werden, desto einfacher ist deren
Reinigung.

Beschlage

Alle Beschlagsteile regelmaBig auf festen Sitz priifen und auf Verschleif® kontrollieren. Je
nach Erfordernis die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die schadhaften Teile
austauschen.

Darilber hinaus miissen mindestens einmal jahrlich alle Gleitstellen und beweglichen
Beschlagsteile leicht eingefettet werden. Verwenden Sie nur sdure- und harzfreies Fett oder
o]

Beschlage diirfen nur mit solchen Pflege- und Reinigungsmitteln in Kontakt kommen, welche
den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeintrdchtigen. Panz Turbander sind
wartungsfrei.

Glasoberflachen
ACHTUNG!

® Zur Reinigung der Glasoberflachen diirfen keine alkalischen Waschlaugen, Sduren sowie
fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

e Die Glasoberflachen unbedingt vor Mortelspritzern, Zementschlammen, Funkenflug
durch Trennscheiben und sdurehaltigen Fassadensteinreiniger schiitzen. Geeignete
Abdeckfolien sind zu verwenden.

Verunreinigte Glasflachen im Nassverfahren mit Wasser, Schwamm, Lappen etc. reinigen.
Dem Wasser konnen handelsiibliche Glasreiniger ohne scheuernde Bestandteile zugesetzt
werden. Hartnackige Verschmutzungen wie Farb- oder Teerspritzer mit Spiritus, Aceton oder
Waschbenzin entfernen.



Dichtungen

Zur Funktionserhaltung der Dichtungen empfehlen wir, samtliche Dichtungen einmal
jahrlich mit einem Gummipflegemittel zu reinigen und zu fetten. Die Dichtungen bleiben
geschmeidig und versproden nicht.

Pulverbeschichtete Oberflachen
ACHTUNG!

e Niemals lI6sungsmittelhaltige Erzeugnisse verwenden.

e die Reinigung sollte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung erfolgen.

Zum Reinigen von pulverbeschichteten Oberflachen eignen sich haushaltstbliche ph —
neutrale Reinigungsmittel. Auf keinen Fall scheuernde oder kratzende Reinigungsmittel
verwenden. Die Oberflachen zuvor mit einem weichen Schwamm und viel Wasser von
grobem Schmutz und Staub befreien.

Eloxierte Oberflachen

Verwenden Sie nur ph-neutrale Reinigungsmittel z.B. Geschirrspilmittel in tblicher
Verdiinnung. Keine scheuernde Mittel verwenden. Fiir die Reinigung stark verschmutzter
eloxierter Oberflachen stehen spezielle Reinigungspasten zur Verfiigung. Die Oberflachen
zuvor mit einem weichen Schwamm und viel Wasser von grobem Schmutz und Staub
befreien.

Edelstahl Rostfrei

Edelstahl rostfrei ist durch und durch korrosionsbestandig und benétigt deshalb keine
organischen Beschichtungen oder metallische Uberziige, um Korrosionsbestandigkeit und
Aussehen zu verbessern. Ein gewisses Mal$ an Pflege sollte jedoch auch Edelstahloberflachen
zukommen, damit ein gutes optisches Erscheinungsbild erhalten bleibt und Ablagerungen
entfernt werden, die die Korrosionsbestandigkeit beeintrachtigen kénnen.

Bei AuBenanwendungen ein Pflegemittel mit Schutzfunktion verwenden, um schadliche
Ablagerungen (z.B. durch Flugrost) zu vermeiden. Bei Flachen, die nicht vom Regen erreicht
werden, sollte durch Reinigung sichergestellt werden, dass es nicht zu Ablagerungen von
Luftverschmutzungen kommt. Wichtig ist die Reinigung vor allem in Kiisten- und
Industrieatmosphare, wo es zur Konzentration von Chloriden und Schwefeldioxid kommen
kann.

Bei Anwendungen im Innenbereich geht es insbesondere um die Vermeidung und
Entfernung von Fingerspuren. Bei den geliebten gebiirsteten und geschliffenen Oberflachen
stellen Fingerspuren ein Anfangsphdanomen dar. Nach einigen Reinigungsdurchgédngen
nimmt deren Sichtbarkeit deutlich ab.

Zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Spililmittelldsung in der Regel ausreichend. Einige
Reinigungsmittelhersteller bieten Spezialprodukte an, bei denen die Reinigungswirkung
durch eine Pflegekomponente ergdnzt wird. Derartige Mittel entfernen Fingerabdriicke



vollstdndig und hinterlassen einen feinen Film, der den behandelten Oberflachen eine
gleichmaBige Erscheinung gibt. Nach dem Auftragen sollte mit einem trockenem Tuch
nachpoliert werden.

Fir hartnackigere Verschmutzungen bietet sich haushaltsibliche milde Reinigungsmilch an,
die auch Kalkspuren und leichte Verfarbungen abtragt. Nach dem Reinigen wird die
Oberflache mit klarem Wasser abgespiilt. Ein abschlieBendes Abwaschen mit
entmineralisiertem Wasser (wie es z.B. fir Dampfbligeleisen verwendet wird und in
Supermarkten erhaltlich ist) verhindert das Entstehen von Kalkspuren. Anschliefend wird die
Oberflache trockengerieben. Scheuerpulver sind ungeeignet, da sie die Oberflache
verkratzen.

Starke odlige und fettige Verschmutzungen lassen sich mit alkoholischen Reinigungs- und
Losemitteln entfernen, z.B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Azeton, die fur Edelstahl Rostfrei
unbedenklich sind. Dabei darauf achten, dass die angelosten Verschmutzungen nicht durch
den Reinigungsprozess groRflachig auf der Oberflache verteilt werden. Die Reinigung muss
daher wiederholt mit frischen Tlchern erfolgen, bis samtliche Spuren entfernt sind.

Gegen Farbspuren und Graffiti gibt es spezielle alkalische und I6semittelbasierte Reiniger.
Messer und Schaber vermeiden, da sie die Metalloberflache verkratzen.

Stark vernachldssigte Oberfldchen konnen auch mit Polituren behandelt werden, wie sie
beispielsweise fir die Chrompflege an Autos Ublich sind. Gegebenenfalls kommen auch
Polierschleifpasten fir die Aufarbeitung gealterter Autolacke in Betracht. Allerdings ist
hierbei Vorsicht geboten, da sie auf Edelstahl Rostfrei Schleifspuren hinterlassen kdnnen.

ACHTUNG!

e Die Oberflache angrenzender Bauteile vor der Reinigung der Edelstahloberfldche
schiitzen.

Eine weitere Alternative sind spezielle phosphorsaurehaltige Edelstahl-Reiniger, wie sie fir
die Entfernung von Fremdeisen-Kontamination empfohlen werden. Mit diesen Mitteln sollte
jeweils das gesamte Bauteil bearbeitet werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Auf jeden Fall sind beim Reinigen die Hinweise und Vorschriften zum Arbeits- und
Umweltschutz zu beachten.

Reinigungsmittel, die nicht fiir Edelstahl gebraucht werden diirfen sind:

e chlorhaltige, insbesondere salzsdaurehaltige Produkte

e Bleichmittel (bei versehentlichem Gebrauch oder Verschiitten auf Edelstahl Rostfrei
grindlich mit klarem Wasser absplilen)

e Silberputzmittel
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